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TIEU CHUAN XAY DUNG VIET NAM TCXDVN 354 : 2005

Xuét ban 14n 1

Bé tdng nang - Phuong phap xac dinh ham lugng sunfat
trong bé tong

Heavy concrete- Method for determination of sulfate content in concrete

1 Pham vi ap dung
Tiéu chudn nay quy dinh phuong phap xac dinh ham Iugng sunfat hoa tan trong bé téng ,
bang phuong phap khéi lugng

Tiéu chun nay khéng ap dung cho bé tong diing xi mang chita bari
2 Tailiéu vién dan
TCVN 4851: 1989 ( ISO 3696 : 1987) Nudc dling d& phan tich trong phong thi nghiém - Yéu
cau ky thuat va phuong phap thi.
TCXDVN 262: 2001 Bé téng nang - Phuong phap xac dinh ham Iugng clorua trong cét liéu va
bé téng
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3.1.1 Thiét bi Iy m3u bé téng dang cuc:

- May khoan 6ng Iy 16i bé téng, dudng kinh mi khoan tir 50 mm d@é&n 150 mm.
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- May cét béténg .
3.1.2  Thiét bi Idy mAu bé tong dang bot:

- May khoan dién cam tay, dudng kinh miii khoan tir 10 mm dén 16 mm
3.1.3 Thia hoac que gat bang thép khéng gi dé Iay mau bé téng dang bét tir 16 khoan, gidy
boéng kinh @& hiing mau khoan. Tui dung mAu bang polyetylen.

3.2 Thiét bi va dung cu gia céng mau

3.2.1 Bua, cdi, chay déng hoac gang dé dap va nghién bé tong dang cuc.
3.2.2  May nghién bi hoc nghién I&c ( hoac cac thiét bj dap, nghién khac ).
3.2.3  Sang ¢ kich thuée 16 0,14 mm hoac 0,15 mm

3.2.4 Can ky thuat c6 do chinh xac dén 0,01 g.

3.3 Thiét bj va dung cu phan tich mau
3.3.1 Can phan tich c6 d6 chinh xac dén 0,0001 g.
3.3.2 Tu sdy dat nhiét d6 200°C, c6 b phan diéu khién nhiét d6 tu dong.
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Lo nung dat nhiét d6 dén 900°C, c6 bé phan diéu khién nhiét do ty déng

Bé&p dun cach thuy, bép dién

Té hat hoi déc.

Chén s dung tich 30 ml hoac 50 ml

Binh hit m duong kinh 140 mm hozc 200 mm.

Giay loc dinh lugng khéng tro, loai chay trung binh cé dudng kinh 16 khoang 7 um.

Loai chdy cham cé dudng kinh 16 khodng 2 um
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Dung cy thuy tinh cac loai ding d& pha mau va phan tich:

Céc thuy tinh md vit ( bén nhiét va hoa chat) c6 dung tich 250 ml va 500 ml.
Binh dinh mic dung tich 250 ml va 500 ml.

Céc dong 250 ml va 500 ml.

Mat kinh déng hé, dudng kinh 100 mm, dda thuy tinh

Phéu thuy tinh
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4  Héachat

41 Nudc dung trong qua trinh thir nghiém la nuéc theo TCVN 4851 : 1989 ( ISO 3696

:1987)

4.2 Hoa chat dung trong thi nghiém c6 dé tinh khiét khéng thap hon  tinh khiét phan

tich (TKPT)

43 Hoa chat pha lodng theo ty I& thé tich dudc dat trong ngosc don

Vi du: HCI (1+9) a dung dich gém 1 thé tich HCl dam dac tron déu véi 9 thé tich nudc cat.

44  Axit clohydric (HCI) dam dac, d =1,19.

45 Axit clohydric (HCI ) loding ( dung dich 1+9 ). Pha loéing 100 ml HCI dam dac (d =1,19

) v6i 900 ml nuée khudy déu

4.6  Axit clohydric (HCI ) loang ( dung dich1+49 ). Pha loang 10 ml HCI dam dac véi 490
ml nuéc , khudy déu.

4.7 Bariclorua (BaCl, ) dung dich10 %. Hoa tan 10 g bari clorua trong 90 ml nuéc , khuéy
déu

4.8 Bac nitrat (AgNO; ) dung dich 0,5 %. Hoa tan 0,5g AgNO; trong 100ml nudc, khudy
déu. Bao quan trong lo thiy tinh mau sam.

5 Lay mau va chuan bi mau thit
51 Lay mau

- MAu bé tong dudc Iay & dang cuc hoac dang bét béng cac thiét bi mé ta & muc 4.1.1




